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Bilder Jürg Pfefferkorn, Walter Schläpfer

Der SMGV hat vor Kurzem die instandhaltungsanleitung «innenputze und tro-

ckenbauarbeiten» herausgegeben. Der Verband empfiehlt, diese bei der Ab-

nahme eines Werks immer und nachweisbar abzugeben. Der Bauherr, der die 

darin beschriebenen ratschläge befolgt, wird lange Freude am Bauwerk haben.

Wird in einem Werkvertrag nach siA 
nichts anderes vereinbart, gilt für innen-
putze und trockenbauarbeiten eine ga-
rantiefrist von zwei Jahren. zudem kön-
nen verdeckte Mängel weitere drei Jah-
re lang sofort nach deren feststellung 
gerügt werden. 

so weit, so gut. schöner ist es, 
wenn es gar nicht zu Mängeln kommt. 
der  Besitzer oder nutzer eines Bau-
werks kann viel dazu beitragen, zumal 
Verschmutzungen, mechanische Be-
anspruchungen und spritzwasserbe-
lastungen das Werk strapazieren und 

seine gebrauchstauglichkeit oder le-
bensdauer herabsetzen. Vor Ablauf der 
Verjährungsfrist können verschmut-
zungsbedingte Verschlechterungen des 
Werks sehr oft nur mit zusätzlichen 
instandhaltungsmass nahmen vermie-
den werden. Aus diesem grund wurde 
in die norm siA 118/242 «Allgemeine 
Bedingungen für Verputz– und trocken-
bauarbeiten» zum zweck der Bauwerks-
erhaltung die instandhaltungsanleitung 
aufgenommen. zu den Aufgaben des 
 unternehmers gehört es, Anleitungen 
für die instandhaltung eines Werkes 
oder einzelner Bauteile zu  erstellen und 
diese dem Bauherrn auszuhändigen. 
dies soll spätestens bei der Abnah-
me des Werkes geschehen. der sMgV 
hat diese Anleitungen  rechtzeitig zur 
 publikation der  neuen normen siA 242 
und 118/242 erarbeitet und stellt sie 
den Mitgliedern zu günstigen Bedingun-
gen zur Verfügung. 

rissbildung in 

fugenloser Wandbeschich-

tung in einer dusche. 

rissbildung und 

putzabscherung 

in leibung.
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Anleitung mit vielen praktischen  

hinweisen

in der neuen instandhaltungsanleitung 
«innenputze und trockenbauarbeiten» 
des schweizerischen Maler- und gipser-
unternehmer-Verbandes sind die in der 
praxis am häufigsten auftretenden nach-
träglichen Beeinträchtigungen der innen-
putze und trockenbauarbeiten beschrie-
ben. die beachtenswerte Anleitung listet 
unter anderem die Bauteile mit regel-
mässigem instandhaltungsbedarf auf, 
geht ausführlich auf das durch die dich-
te Bauweise entstehende Klima in in-
nenräumen ein und gibt tipps zu unter-
haltsmassnahmen. in diesem Beitrag 
sind einige davon herausgegriffen. Aus-
führlich sind sie in der 12-seitigen Bro-
schüre beschrieben.

Bauteile mit instandhaltungsbedarf

Bei Bauteilen und deren Anschlüssen, 
die Verformungen unterschiedlicher Art 
ausgesetzt sind und trotzdem abdichten-
de Anforderungen erfüllen müssen, be-
steht ein regelmässiger Kontroll-, War-
tungs- und unterhaltsbedarf. dazu zäh-
len verschiedene Arten von fugen, unter 
anderem Anschlussfugen. Anschluss-
fugen im spritzwasserbereich von bei-
spielsweise duschtassen. sie gewähr-
leisten nicht die dichtigkeit des Belages, 
sondern haben nur die funk tion eines 
fugenverschlusses (norm siA 248). in 
der praxis fungieren sie ent gegen die-
ser Anforderung vielfach als einzige Ab-
dichtungsmassnahme zwischen platten-
belag und sanitäreinbauteil.

duschtassen und Badewannen neigen 
zu leichten setzungen. diese führen zu 
flankenabrissen der Anschlussfugen. 
Auch die falsche Anwendung von rei-
nigungsmitteln setzen diesen elasti-
schen fugenverschlüssen zu. Aus die-
sem grund müssen Anschlussfugen 
mindestens jährlich auf flankenabrisse 
kontrolliert werden.

heikel ist es natürlich immer, wenn 
in einem Badezimmer die spritzwas-
ser abweisenden Beläge durchdrungen 
werden. in diesen Bereichen müssen 
leitungsdurchdringungen unter der Ab-
deckrosette mit dichtmanschette, flä-
chenabdichtung und elastischer dich-
tungsmasse versehen werden und ab-
gedichtet sein. Bei nachträglichen 
Befestigungen von duschvorhängen, 
seifenschalen und ähnlichem sind die 
durchdringungen der Beläge abzudich-
ten. diese mehrheitlich nicht mehr sicht-
baren Abdichtungsmassnahmen altern. 
Aus diesem grund müssen sie perio-
disch kontrolliert und allenfalls erneuert 
werden, damit kein Wasser in die Wand-
konstruktion eindringen und die dichten 
Beläge hinterwandern kann.

lüften ja, aber richtig

die in der norm siA 180 verlangte dich-
te Bauweise erfordert ein entsprechen-
des angepasstes nutzerverhalten. unge-
nügend beheizte und nicht ausreichend 
gelüftete räume bieten gute Vorausset-
zungen für einen schimmelbefall. in kor-
rekt beheizten und gelüfteten räumen 
entsteht kein schimmelbefall. der Wär-
mestrom vor den fenstern darf nicht 
unterbrochen werden. die räume müs-
sen so geheizt werden, dass die inne-
re Oberflächentemperatur der Aussen-
wände den taupunkt nicht erreicht bzw. 
unterschreitet.

Von einer maximalen luftfeuchte von 
über 50% im Winter wird abgeraten, da 
sie das Wachstum von Mikroorganismen 
wie Milben begünstigt. 

richtiges lüften hilft, hohe luftfeuch-
tigkeit und grosse Abkühlungen von Bau-
teilen sowie grosse energieverluste zu 
vermeiden. richtiges lüften ist ausser-
dem wichtig für die erhaltung einer gu-
ten raumluftqualität. empfohlen wird, 
jeweils nur die fenster von zwei gegen-
überliegenden räumen während 4 bis 
5 Minuten vollständig zu öffnen. Beson-

putzstrukturen müssen auch 

den lebensbedingungen der 

Bewohner angepasst sein. 

hundekrallen hinterlassen 

sichtbare spuren.

Beschädigte Kante.  

ein aufgesetzter ramm-

schutz hätte vorgebeugt.

Kondensat und schimmel an 

einer Aussenecke bei einem 

Wand-decken-Anschluss.

Empfohlene maximale luftfeuchtigkeiten in innenräumen

Aussentemperatur rel. luftfeuchtigkeit innen

bei 20 ° c bei 22 ° c

– 10 ° c ca. 38 % ca. 33 %

– 5 ° c ca. 42 % ca. 37 %

0 ° c ca. 46 % ca. 41 %

+ 5 ° c ca. 55 % ca. 48 %

+ 10 ° c ca. 60 % ca. 53 %
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ders wirksam ist die kurze Querlüftung 
(durchzug). Mit diesen Massnahmen 
wird in kurzer zeit viel raumluftfeuch-
te abgeführt. das Auskühlen der Wand-
oberflächen wird verhindert.

Bewohnte räume sind mindestens 
zweimal am tag (am Morgen und am 
Abend) wirksam zu lüften. Wenn die räu-
me auch tagsüber genutzt werden, ist 
es angezeigt, diese zusätzlich zu lüften. 

Bei einem hohen feuchtigkeitsanfall, 
zum Beispiel nach dem duschen, Baden 
oder Kochen muss ebenfalls zusätzlich 
gelüftet werden oder die Ventilation ein-
geschaltet werden (z. B. dampfabzugs-
haube beim Kochen).

gut beheizte räume kühlen nicht in-
nerhalb von acht stunden derart aus, 
dass die gefahr von Kondenswasserbil-
dung aus der relativ trockenen abküh-
lenden raumluft besteht. es stimmt üb-
rigens auch nicht, dass man beim lüf-
ten im Winter feuchte luft herein lässt. 
im gegenteil: man führt raumluftfeuch-
te nach aussen ab.

Schimmelpilz und Ablagerungen  

vermeiden

regelmässige unterhaltsmassnahmen 
dienen dem dauerhaften Werterhalt von 
Oberflächen. Wird beispielsweise schim-
melpilz festgestellt, sollte mit den sa-
nierungsmassnahmen nicht zugewartet 
werden. Je früher entsprechende Mass-
nahmen ergriffen werden, umso kleiner 
ist der sanierungsaufwand. eine Ober-
flächensanierung behebt nur die erschei-
nung, aber noch nicht deren ursachen. 

sie müssen geklärt und adäquate Mass-
nahmen durch fachpersonen ausgeführt 
werden.

schmutzablagerungen auf waagrech-
ten flächen wie fenstersimsen, Brüs-
tungskronen und vorstehenden Bau-
teilen (zum Beispiel lampen) sind zu 
reinigen. Wasserrückstände von der täg-
lichen nutzung müssen auf horizontalen 
flächen (wie fenstersimse) umgehend 
getrocknet werden.

hinweise und tipps für die nutzung

Vielfach handelt es sich bei Beanstan-
dungen aus der praxis grundsätzlich 
nicht um Mängel bei den verwendeten 
Materialien und deren Verarbeitung, 
sondern um gestalterische Massnah-
men, die ästhetisch vielleicht ihre Be-
rechtigung, funktional aber nachteile 
haben. die reinigung der Böden hin-
terlässt auf sockelfreien, ungeschütz-
ten Wand-Anschlussbereichen oftmals 
streifen und mechanische Beschädi-
gungen. zur Vermeidung solcher Beein-
trächtigungen und Beschädigungen wird 
im sockelbereich die Anwendung einer 
schutzmassnahme empfohlen. Wer aus 
ästhetischen gründen auf eine sockel-
leiste verzichtet, muss sich zumindest 
bewusst machen, welche folgen er zu 
befürchten hat.

Bei ökologischen und baubiologi-
schen innenausbauten werden die deck-
putze (z. B. lehmputze, Kalkputze) viel-
fach naturbelassen. das heisst, sie 
werden nicht mehr durch farbbeschich-
tungen nachbehandelt. die Abriebfes-

eine kräftige stoss lüftung 

tut nicht nur  

dem gehirn gut.

(Bild: Max Müller, pixelio)
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tigkeit resp. die Kornbindung der putze 
bleibt reduziert. geringe Kornausbrüche 
und eine gewisse Kreidung sind dadurch 
möglich. dies ist als materialtypische 
eigenschaft bekannt und zu akzeptie-
ren. nachträgliche Beschichtungen (An-
striche) können die Abriebfestigkeit auf 
der putzoberfläche verbessern, müssen 
aber auf den verwendeten putz abge-
stimmt werden.

in deckschichten im innenbereich 
sind einzelne, gerichtete (geradlinig, ho-
rizontal und vertikal verlaufende) risse 
mit einer Breite von < 0,1 mm zu tole-
rieren. risse können auch statische ur-

sachen haben. im zweifelsfall, wenn der 
riss beispielsweise stark wassersau-
gend ist oder die rissbreite messbar zu-
nimmt, sollte baldmöglichst eine fach-
person beigezogen werden.

Besonders sorgfältig sollte man bei 
nachträglichen Befestigungen und Mon-
tagen vorgehen. insbesondere bei tro-
ckenbaukonstruktionen und porosierten 
Mauerwerken muss die Befestigungs-
technik systemgerecht ausgeführt wer-
den. im fachhandel sind viele lastge-
rechte Befestigungsmittel wie zum 
Beispiel hohlwanddübel erhältlich. im 
spritzwasserbereich sind nachträglich 

ausgeführte durchdringende Montagen 
abzudichten.

reinigung

Bei der Anwendung von reinigungsmit-
teln sind vorgängig die meist rück seitig 
angeordneten, kleingedruckten Anwen-
dungshinweise zu berücksichtigen. ins-
besondere beim gebrauch von Kalkent-
fernern im spritzwasser-Bereich von du-
schen und Badewannen kann eine zu 
lange einwirkungszeit zerstörungen der 
zementösen plattenfugen verursachen. 
Vorversuche an verdeckten stellen sind 
immer zu empfehlen. ■

Wird schimmelpilz fest-

gestellt, sollte man mit 

sanierungsmassnahmen 

nicht zuwarten. 

(Bild: internet)

ist das herrlich, wenn es  

in der dusche so richtig 

dampft! Anschliessend 

muss gut gelüftet werden. 

(Bild: Keystone)


